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Аннотация. Проведен сравнительный анализ природных образцов бирюзы из 

месторождения Бирюзакан (Таджикистан) и изделий, продаваемых под названием 

«бирюза» в многочисленных магазинах самоцветов г. Душанбе  Методами рентгеновской 

порошковой дифракции и ИК-спектроскопии показано, что представленные образцы 

представляют собой облагороженный  магнезит Mg(CO3). 
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спектроскопия, рентгенофазовый анализ. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1, 2].  

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст 

,),(=),(),(),(),( 0 Txxtt Qвtxftxutxqtxutxu                         (1) 

 ,00),(),(=)(0, Ttприtluttu                            (2) 

  ,0)(=,0)(),(=,0)( lxприxxuxxu t                  (3) 

 в которой ,][0,)( 1

2 lWx   ,][0,)( 2 lLx   )(),(,),( 2 TQLtxqtxf   и 

выполнены условия согласования  

.0=)((0),=(0) l  

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [3]. 

 



 
Рисунок 1. Образцы, использованные для сравнительного анализа. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ выхода магнезита 

 

растворитель 

условия экстрагирования выход  примеси 

условия Т,  
0
С 

Р, 

атм. 
, 

мин. 

(г) (%) (%) 

Щелочной нормал. 90 1.0 180 6.081 12.16 19.19 

Водный нормал. 90 1.0 180 1.206 2.41 1.72 

Щелочной автоклав 120 1.5 7.0 1.442 2.88 29.61 

Водный автоклав 120 1.5 7.0 8.18 16.04 2.09 
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Рисунок 2. Дифрактограмма природного образца  бирюзы. 
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ НАМУНАҲОИ ФИРЎЗАИ ТАБИИИ КОНИ 

ФИРЎЗАКОН  

 

Захарова Е.А.1, Салихов Ф.С.2 
1 ДДМ ба номи М.В.Ломоносов 

2 Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия. Таҳлили муқоисавии намунаҳои фирўзаи табиӣ аз кони Фирузакон 

(Тоҷикистон) ва маснуоте, ки таҳти унвони "фирўза" дар мағозаҳои  сангҳои ороишии ш. 

Душанбе  фурӯхта мешаванд, гузаронида шуд. Бо истифодаи усули дифраксияи хокаи 

рентгенӣ ва ИК-спектроскопия тасдиқ карда шуд, ки маснуоти дар мағозаҳои сангҳои 

ороишии ш.Душанбе фурӯхташаванда фируза набуда, балки магнезити Mg(CO3) 

рангуборшуда мебошад. 

Калидвожањо: фирўзаи табиї, фирўзаи синтетикӣ, тақлиди фирўза, магнезит, 

турквенит, ИК-спектроскопия, таҳлили рентгенфазовӣ. 
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Annotation. A comparative analysis of natural samples of turquoise from the Biryuzakan deposit 

(Tajikistan) and products sold under the same in various jewelry stores of Dushanbe city (Silk 

Road, Central Department Store, etc.) was carried out. With the help of X-ray powder diffraction 

and IR spectroscopy, it was shown that the samples presented in these stores are not turquoise, but 

are ennobled and colored magnesite Mg(CO3). 

Keywords: natural turquoise, synthetic turquoise, imitations of turquoise, magnesite, turquenite, IR 

spectroscopy, X-ray phase analysis.  
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